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Material Bore
Dia (d)

Tolerancia
al

diámetro
del

diámetro

Día
exterior

(D)

Tolerancia
de

diámetro
exterior

Anchura
(B)

Tolerancia
de ancho

Maxi mamá
Temperatura Ovalidad Perpendicularidad Concentricidad Paralelismo Aplicaciones RoHS Composición Densidad

(g/c m3)
Dureza

(Kg
/mm2)

Resistencia
a la flexión

(Mp a)
Ingredientes

Porosidad
y carbono

no
combinado

Tamaño
del

grano

Tungsten
Carbide 25.10mm +0.00 to

-0.03mm 32.10mm +0.00 to
-0.03mm 25mm +0.00 to

-0.08mm 950℃ 0.005mm 0.01mm 0.01mm 0.01mm

Commonly
used on high-

precision
machining

high-pr

Compliant 0.92 14.7 89 2610 0.08 A02 B00
C00 1.6


